Welkom op de cursus
Monumentaal
onderhoudschilderwerk

Schilderen op hoogte op de Négrk in Hoorn op Texel




Avondprogramma

U presentatie over schilderwerk op hout

U Kkleine pauze

U presentatie over vensterglas




Duurzaam schilderen gaat verder dan
alleen het aanbrengen van een verflaag

U Foto linksboven. Recent schilderwerk, maar de oude verflagen zijn
niet goed ontvet en geschuurd.




Vissenogen in de verf

U Siliconenbesmetting kan worden veroorzaakt door het schoonmaken met
allesreiniger, afwasmiddel of door contact met siliconenkit.

U Er zijn middelen verkrijgbaar om de siliconen te verwijderen en om ervoor te
zorgen dat de verf beter uitvloeit op met siliconen vervuilde opperviakten.




Uitvoeringsrichtlijnen voorschilderen
glaswerk In de restauratie

Stichring
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Restauratiekwaliteit

Monumentenzorg
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Wat kost nu een schilderbeurt?

U De restauratie en schilderkostenwijzer van Casadata geeft een
goede weergave van de kosten. www.casadata.nl

U Je hebt wel een gespecificeerde offerte nodig van de schilder



http://www.casadata.nl/

Waar bestaat verf uit?




(Lijn)olieverf, een eeuwenoud product.

U Theophilus Presbyter (c. 10701 1125) beschreef in zijn boek Schedula
diversarum artium al hoe de deuren van kloosters in een rode olieverf
geschilderd worden.

U tot kort na de 2e wereldoorlog werd er voornamelijk met lijnolieverven
geschilderd

U Foto rechtsboven: moderne lijnolieverf in 2013. Foto van de balustrade van
kasteel Biljoen in Velp (Arnhem)

U Foto linksboven. Oude lijnolieverf bij een dakoverstek. Let op de typische
craquelé




Synthetische verf

i Rond 1950 ging men bijna volledig over op
synthetische verven met bindmiddelen als
alkydhars en polyurethaan.

U Met name de hoge glansgraad is erg
geliefd in Nederland.




Project Koolwaterstoffen 2000

U Voor het vloeibaar maken
van het bindmiddel in de verf
zijn oplosmiddelen nodig. Dit
zijn zogeheten vluchtige
organische stoffen (VOS).

U De oplosmiddelen in de verf
zorgden voor veel problemen
zoals aantasting van het
zenuwstelsel (schildersziekte
OPS /CTE)

U Vanaf 1 januari 2000 is het
voor schilders niet toegestaan
om binnenshuis
oplosmiddelrijke producten te
gebruiken.




Acrylverf (Interieur)

U Als vervanging voor verven
met organische oplosmiddelen
zoals terpentine, worden in het
interieur nu verven op
waterbasis gebruikt

U Acrylverf of polymeerverf is
een sneldrogende verf die
bestaat uit een kleurend
pigment met een bindmiddel
van kunststof polymeerhars.

U Deze verven zijn echter niet
per se milieuvriendelijk. De
acrylverven bevatten ook
stoffen als biocides.




Ontheffing

a Voor rijksmonumenten geldt de mogelijkheid om
ontheffing aan te vragen als het gaat om het
herstellen van historische afwerking- of toplagen.
U Dit is bijvoorbeeld het aanbrengen van
traditioneel imitatieschilderwerk, zoals marmer- en
houtnerfschilderwerk.




Highsolid alkydverf / 2010 verven
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U Verf waarvan het percentage oplosmiddel met ca. 50% is teruggebracht

U Hierdoor is de verf wat dikker en stroperiger om te verwerken




De schilders moesten even wennen aan
de nieuwe verf
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U Foto boven. Het verschroeien van de verf wordt veroorzaakt door een te
snelle droging van het oppervlak en wordt vaak veroorzaakt door het te dik
opzetten van de verf.




Gebruik een laagdiktekam

U Met een laagdiktekam kan de dikte van de natte verflaag
gecontroleerd worden.




Acrylverf (exterieur)

U Foto boven. Geheugensteuntje voor de
schilder. Bijgewerkt 2011 Sigma S2u nova
Gloss

U Watergedragen hoogglans verf voor op
basis van polyurethaan-acrylaat







